Verlege- und Pflegeanweisung
fur gedlte Holzboden

Wichtig: Pakete diirfen erst kurz vor der Verlegung gedffnet werden! Ungedffnet mind. 24 Std. in dem zu verlegenden Raum akklimatisieren.
Vor der Verlegung die Dielen auf eventuelle Fehler kontrollieren. Mangelanzeigen richten Sie bitte vor Verlegung an uns oder lhren Fach-

héndler! Mangelhafte Ware darf nicht verlegt werden!

Raumklima: Alle Holzprodukte bendtigen fiir die MaBstabilitdt ein Raumklima mit einer relativen Luftfeuchte von 40-60 % bei einer Raum-
temperatur von 20-22° C. Achten Sie darauf, dass das Raumklima die zuvor genannten Werte nicht langfristig liber- bzw. unterschreitet.

Vollflachige Verklebung

Grundsatzlich empfehlen wir eine vollflachige Verklebung aller HAIN-
Landhausdielen. Bei FuBbodenheizung und/oder Boéden mit 11 mm Starke
und/oder Verlegelangen oder -breiten iiber 10 m schreiben wir eine
vollflachige Verklebung vor. Bei schwimmender Verlegung von 15-mm-
Bdden ist bei iiber 10 m Raumlange-/breite eine Dehnfuge einzuplanen.
FuBbodenheizung: Temperaturen von max. 40° C Vorlauftemperatur und
max. 29° C Oberflachentemperatur diirfen keinesfalls iiberschritten
werden. Ein unterschriebenes Aufheizprotokoll muss vorliegen.

Werkzeug:

Vollflachige Verklebung: Sie bendtigen einen Hammer (800-1000 g),
Séage, Keile, ausgefalzte Schlagleiste (z. B. PE), Zugeisen, wasserfesten
Holzleim D3, Spachtel, HAIN-Elastik Kleber.

Schwimmende Verlegung: Sie benotigen einen Hammer (800-1000 g),
Sage, Keile, Schlagleiste (z. B. PE), Zugeisen sowie wasserfesten Holzleim D3.

Untergrund/Estrich:

Die Verlegung erfolgt am besten auf der Oberflache eines Zementestrichs
der Giiteklasse ZE 30 oder hoher. Auch bei einem Zementestrich darf
die Estrichfeuchte bei der Verlegung 1,8CM-% (bei Calciumsulfatestrich
0,3CM/-%) nicht tiberschreiten (CM Feuchtigkeitsmessung). Um sicher-
zustellen, dass der Zementestrich hinsichtlich seines Restfeuchtegehaltes
die Verlegereife erreicht hat, ist nach friilhestens 28 Tagen nach Einbrin-
gung des Zementestrichs dieser sach- und fachgerecht aufzuheizen (Auf-
heizprotokoll). HAIN-Boden werden auf allen stabilen Unterbdden verlegt
(Estrich, alten Dielenbdden, Spanplatten usw.). Diese miissen trocken und
eben sein. Unebenheiten tiber 2 mm gleichen Sie mit einer geeigneten
Spachtelmasse aus (bei schwimmender Verlegung sorgt eine Zwischen-
lage aus Kork oder Vlies fiir Trittschallddmmung. Um Kondenswasser-
bildung aus Restfeuchte zu vermeiden, verwenden Sie eine Plastikfolie als
Dampfsperre, wobei der Folienrand an den Wanden geniigend hochstehen
sollte).

Verlegung:

HAIN Natur-Boden kdnnen auch mit allen I6semittelfreien Klebern (EC1
Norm, wie z. B. HAIN-Elastik mit B13 Spachtel oder HAIN-Elastik-schubfest
mit B15 Spachtel) verklebt werden (bei Langdielen Hard-Elastik Kleber,
erhohter Kleberbedarf). Fiir das Ausgleichen etwaiger Unebenheiten des
Verlegeuntergrundes sind grundsétzlich fiir ParkettlegemaBnahmen ge-
eignete Ausgleichs- bzw. Spachtelmassen einzusetzen. Zur Vermeidung
von kopfseitigen Fugen empfehlen wir die zuséatzliche Verleimung der
KopfstoBe (H-Fugen-Verleimung) mit Holzleim.

Tipp: Feste Verlegung: Tragen Sie mit Hilfe der Spachtel den Kleber
max. fiir 2 Reihen auf. Kleberreste sofort von Oberflache mittels
feuchten Tuchs entfernen.

Schwimmende Verlegung: Tragen Sie den Holzleim mittels Leimflasche
durchgehend auf die obere Nutwange auf, damit Sie extradichte Fugen
erhalten, und verlegen Sie diese Dielen umgehend. Gelegentlich hoch-
gedriickter Leim muss mit einem feuchten Tuch sofort von der Oberflache
entfernt werden.

Die erste Reihe wird mit einem Wandabstand von ca. 15 mm mit der
Nutseite zur Wand verlegt. Keile, alle 50 cm versetzt, helfen lhnen, den
korrekten Abstand einzuhalten. Die zweite Diele verlegen Sie langs zur
ersten und schlagen/leimen beide zusammen. Die letzte Diele der Reihe
wird so gekiirzt, dass der Wandabstand ebenfalls ca. 15 mm betragt. Das
Reststiick der ersten Reihe verwenden Sie als erste Diele der zweiten Reihe,
wobei Sie auf einen Stirnfugenversatz von mind. 40 cm achten sollten. Die
Stirnfuge jeder neu angesetzten Diele wird immer als erstes mit leichten
Schlagen auf die gegeniiberliegende Stirnseite zusammengeklopft (nur bei
Bedarf). Erst wenn die Stirnfuge genau passt, wird die Langsseite der Die-
le zusammengetrieben. Bitte ausschlieBlich auf die Federseiten der Dielen
unter Zuhilfenahme der Schlagleiste klopfen. Fiihren Sie die Schlage zum
Zusammenklopfen der Langsfuge treibend in Richtung des StirnstoBes
aus, um moglichst viel Druck auf die Stirnfuge auszuliben. Die néachste
Reihe beginnt mit dem Endstlick der vorhergehenden Reihe usw. Am Ende
der Reihen jeweils den Abstand von 15 mm durch Absagen des Holzes
einhalten! Zur Markierung der Breite verwenden Sie am besten eine extra
Diele. Die letzte Diele schneiden Sie passend zum Verlauf der Wand zu,
wobei auch langsseits ein Abstand von mind. 15 mm eingehalten werden

muss. Nach der Leimangabe ggf. die Dielen mit Zugeisen zusammenziehen.

Beachten Sie bitte, dass bei Heizkorpern usw. die Ausschnitte im Boden
so groB sind, dass sich Boden und Rohr nicht verspannen. Bohren Sie
zuerst ein Loch aus, dann sagen Sie die Kontur. Zur Abdeckung verwen-
den Sie z. B. eine Rohrmanschette. Sobald der Kleber/Leim trocken ist,
entfernen Sie die Keile. Die FuBleisten werden abschlieBend mit Schrau-
ben an der Wand befestigt (nicht am Holzboden).

Nach erfolgter Verlegung unbedingt den Boden von Staub saubern und
mit HAIN-Spezialseife wischen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen.
Bitte Pflegeanweisung beachten.

Fiir detaillierte Fragen bei individuellen Gegebenheiten wenden Sie

sich bitte an lhren Fachhéndler oder Verleger!

Pflegeanweisung
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HAIN Natur-Holzboden sind ausschlieBlich mit HAIN-Spezialseife und einem
separaten, nur zu diesem Zweck verwendeten Bodentuch zu wischen.

Keine Wischtlicher mit Mikro-Fasern verwenden, die Oberflache wiirde
dadurch rau werden. Alle Pflegeprodukte vor Gebrauch gut aufschiitteln.
Auf HAIN-B&den diirfen nur HAIN-Pflegeprodukte verwendet werden.

Erstpflege
Nach erfolgter Verlegung unbedingt den Boden von Staub saubern und mit
Spezialseife und Wasser wischen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen!

Dosierung: ca. 50 ml (max.) auf 5 Itr. lauwarmes Wasser

Besonderheit bei Rauchereiche, Maroneiche (angerduchert), gelaugten
Boden, Nussbaum sowie Rohoptik gedlten Boden: Nach Sduberung des
Verlegestaubs ist eine Erstpflege mit Pflegebalsam vorgeschrieben (bei
Rohoptik: Pflegebalsam Rohoptik). Nach einer Trocknungszeit von ca.

8-10 Tagen ist das Feuchtwischen mit Spezialseife erlaubt.

Normale Unterhaltsreinigung

Die normale Reinigung erfolgt je nach Bedarf durch Staubsaugen, Fegen
und Feuchtwischen. Eine hygienische Reinigung erreicht man vor allem
durch die Feuchtpflege mit Spezialseife. Wichtig: Bei jeder Feuchtpflege
Spezialseife anwenden.

Dosierung: ca. 50 ml (max.) auf 5 Itr. lauwarmes Wasser

Wichtig: Zur Auffrischung der Oloberfliche sollte 1 x jahrlich HAIN-Pfle-
gebalsam (farblos, weifl oder Rohoptik) hauchdiinn mittels Spriihflasche
aufgetragen werden (Verbrauch ca. 11/100m?).

Bei stark verschmutzten Boden oder zur Fleckentfernung kann das
Reparaturset verwendet werden. Bitte kontaktieren Sie vorab einen
Fachmann. Leichtes Auswaschen der Eichengerbsaure ist eine natiir-
liche Reaktion und verringert sich im Laufe der Zeit.

Tipps zur Werterhaltung

Fiir Boden im Objektbereich kontaktieren Sie bitte Ihren Fachmann.
Unbedingt Filzgleiter unter Stiihle und Tischbeine anbringen. FuBabstrei-
fer im Eingangsbereich schiitzen vor Feuchtigkeit, Schmutz und Sand.
Fir Burostiihle gibt es spezielle weiche Rollen (It. DIN 68 131). Metalle
nicht direkt auf Holzboden stellen; Unterlage z. B. Rollkork dazwischen
legen. Bitte beachten Sie ein gesundes Raumklima (ca. 20-22° C Zimmer-
temperatur und 40-60 % rel. Luftfeuchtigkeit). Wahrend der Heizperiode
moglichst Luftbefeuchter aufstellen (z.B. Venta Luftwéascher).

Bei Unterschreitung o. g. Mindestwerte muss evtl. mit Fugenbildung ge-
rechnet werden, bei Uberschreitung mit Quellungen. Farbverénderungen
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durch Bodenabdeckungen wie z. B. Schrank, Teppich (lichtundurchlassig)
konnen nicht vermieden werden. Wegen der Verschiedenartigkeit der
Verhaltnisse in der Praxis konnen aus dieser Pflegeanweisung, die als
Empfehlung gilt, keinerlei Gewahrleistungs- und Haftungsanspriiche
abgeleitet werden.

Reinigung der Werkzeuge

OIIappen/Werkzeug, welches mit Pflegebalsam in Verbindung kam,
sofort nach Gebrauch in Wasser und Spezialseife tranken und an der
Luft trocknen lassen (oder in Blechdose verschlieBen), da Gefahr der
Selbstentziindung besteht!

HAIN-Pflegeprodukte

HAIN-Spezialseife (farblos oder weiB)

Fir die laufende Reinigung und Pflege gedlter, gewachster und geseifter
Holzoberflachen im Innenbereich.

HAIN-Pflegebalsam (farblos, weiB, antik oder Rohoptik)

Optimales Pflegemittel zum Auffrischen gedlter, gewachster und geseifter
Holzoberflachen im Innenbereich. Fiir FuBboden, Mdbel, Arbeitsplatten,
usw.

HAIN-Reparaturset (farblos oder weif})
Fir stark beanspruchte Boden und Fleckentfernung (z. B. Wasserflecken,
StraBenschmutz)

Demontage

Folgende Werkzeuge /Hilfsmittel werden zur Demontage des verkleb-
ten Parkettbodens bendtigt: Arbeitshandschuhe, Atemschutzmaske,
Schutzbrille, Hammer, Nagel-/Brecheisen, Schaber, Spachtel. Alternativ:
Spezialmaschine zur Bodenbelagsentfernung.und Untergrundvorberei-
tung (z. B. Parkett-Stripper). Wir empfehlen, die Entfernung von einem
Fachbetrieb durchfiihren zu lassen.

Entsorgung

Reststiicke im Hausmiill entsorgbar (z. B. thermische Behandlung).
GroBmengen‘entsprechend kommunaler Bestimmungen entsorgen (z. B.
Abgabe in Wertstoffhofen). Eine energetische Verwertung in zugelasse-
nen Anlagen wird empfohlen.
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